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대 표 자 : 김옥규 시험완료일자 : 2021년 07월 07일

업 체 명 : 유신단열(주)

주 소 : 울산광역시 울주군 웅촌면 고연로 180

시 료 명 : Rock Wool(목조주택용)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

흡습율 wt % - -0.08 ASTM C1104/C1104M-19(*)

(*) Procedure A, Test Condition:(49 ± 2) ℃ × (95 ± 3) ％R.H. × 96 h

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,

성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.


